Przykladowa zabudowa w ptycie betonowej
(klasa obcigzen A15 - C250)

Dylatacja termiczna

Beton zgodnie z tabelg
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Warstwa nosna z
Y
X X thucznia/zwiru
Klasa obcigzenia (zgodnie z PN-EN 1433) A15 B 125 C 250
Klasa betonu (zgodnie z PN-EN 206-1) C20/25 C25/30 C25/30

*

Klasa betonu

(zgodnie z PN-EN 206-1)

C30/37 XF4 | C30/37 XF4 | C30/37 XF4

Fundament

Wymiary

X >100 >100 > 150
Y Wysokos¢ kanatu
Z >100 >100 > 150

*W sytuacji gdy beton jest poddawany cyklom zamarzania i rozmarzania




